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ST Norma Gioéwne wiasciwosci Zakres zastosowan P el
dostawy B s | P | D
Stale automatowe
Stale nie przewidziane - 0 bardzo dobrej skrawalnosci (dajgce L
L ) DIN EN 10087 L, Na czesci masowo toczone o matych - + - +
do obrdbki cieplnej krotki wior) . o
wymaganiach co do wytrzymatosci
- niespawalne . . L
Stale automatowe do Jak niestopowe stale do naweglania; lepie
, DIN EN 10087 P <8 piel . + . +
naweglania . . skrawalne
- przy hartowaniu po naweglaniu lub
ulepszaniu cieplnym, niekied . .
. p’ ) piny ) 4 , Jak niestopowe stale do ulepszania
Stale automatowe do nierdwnomierne reagowanie na obrdobke . . .
L DIN EN 10087 . cieplnego; lepiej skrawalne, mniej - + - +
ulepszania cieplnego cieplna. .
wytrzymate zmeczeniowo

Rodzaj stali Wyroby o grubosci od 16...40 mm
>
Skrotowe | Numer 2) Wytr‘zym. rla | Gtranlca - & § Wiaéciwodci zast .
oznaczenie | materia - B Twardodé HB rozcigganie plastycznosci %3 8 asciwosci, zastosowanie
1 towy ;A
R N/mm? Re N/mm?
%
115Mn30 1.0715 +U 112...169 380...570 - - - stale nie nadajace sie do obrdébki cieplnej
11SMnPb30| 1.0718
115Mn37 1.0736 +U 112...169 380...570 - - czes$ci male nieznacznie obcigzone, dZzwignie, czopy walcowane
11SMnPb37| 1.0737
10S20 1.0721 +U 107..156 360530 i i - stale do naweglania
10SPb20 1.0722 L. - . . - .
czesci mate odporne na scieranie; watki, trzpienie, kotki
155Mn13 1.0725 +U 128...178 430...600 - -
35520 1.0726 +U 154...201 520...680 - -
35SPb20 1.0756 +QT - 600...750 380 16 - stale do ulepszania cieplnego
445Mn28 1.0762 +U 187...238 630...800 - - . P .. .
wieksze czesci silniej obcigzone; wrzeciona, waty, kota zebate
44SMnPb28| 1.0763 +QT - 700...850 420 16
46520 1.0727 +U 175...225 590...760 - -
465Pb20 1.0757 +QT - 650...800 430 16
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Y Gatunki stali z dodatkiem otowiu, np. stal 11SMnPb30 jest lepiej skrawalna.
2B stan obrébki: +U nie poddana obrdébce cieplnej; +QT ulepszona cieplnie

Wszystkie stale automatowe sg niestopowymi stalami jakosciowymi. Nie zapewniajg one réwnomiernych wtasciwosci po hartowaniu, po naweglaniu lub po obrébce cieplne;j.

Postac wyrobow . B-blachy,tasmy; S-prety; P-profile; D-druty
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