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Podgrupy, stan 5 L. ] . P
A Norma Gtéwne wtasciwosci Zakres zastosowan Posta¢ wyrobéw
dostawy = S | S | 5
Ulepszane stale konstrukcyjne o podwyzszonej granicy plastycznosci
- spawalne
ch)> obrébki na goraco Spawane konstrukcje wysokiej
DIN EN 10113-1 gora wytrzymatosci w budownictwie stalowym i + - - -

Stale stopowe

przemysle maszynowym

Rodzaj stali g
. Granica plastycznosci w R, y
Skrétowe Udarno$¢ KV w J w Wytrzyma -to$é na N/ 2 41 ] e S 2
. ) temperaturze w °C rozcigganie Ry, mm - dla homina -inej. £ 2 |Wiasciwosci, zastosowanie
oznaczeni| Numer materiatowy ) grubosci w mm ]
e? N/mm <=3 >50 | 100 A
0 -20 -40 <=50 <=100 <=150 %

1.8908 -
5460Q 40 30 550...720 460 440 400 17
S460QL 1.8906 50 40 30

1.8924 -
5500Q 40 30 590...770 500 480 440 17 Wysoka plastycznos¢, odporne na
S500QL 1.8909 50 40 30 o . .

pekniecia kruche i starzenie; bardzo
$620Q 1.8914 40 30 - .. .
700...890 620 580 560 15 obcigzone konstrukcje spawane do
$620QL 1.8927 50 40 30 L .
$890Q 18940 20 20 budowy maszyn, dZzwigdw, mostow oraz
' J 940...1100 890 830 - 11 do budowy pojazdéw i przenosnikéw

S890QL 1.8983 50 40 30

1.8941 -
5960Q 40 30 980...1150 960 - - 10
S960QL 1.8933 50 40 30

q ulepszane cieplnie; QL ulepszane cieplnie z gwarantowana minimalng udarnoscia w temperaturach do -40 °C
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Spawalnos¢ Odksztatcalno$¢ na goraco

Odksztatcalno$é na zimno

Stale te sg odksztatcalne na gorgco az do temperatury
Stale te przy powrzechnie stosowanych technologiach wyzarzania odprezajacego.

sg spawalne. Ze wzrostem nominalnej grubosci i
roznacej wytrzymatosci moga pojawic sie pekniecia
na zimno. Zalecanie jest kompetentne opracowanie
parametréw i technologii spawania

Odksztatcalno$¢ na zimno jest zapewniona, o ile zostato to
uzgodnione przy sktadaniu zamdwienia.

Postac wyrobow . B-blachy,tasmy; S-prety; P-profile; D-druty

www.ps-logistyka.pl

2/2



